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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1229.02.22
OA/INN/4611/105/99

DECYZJA NR 49/99

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b” ds’tawy z 7 lipca 1984 roku Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p¢zn.zm.) i art. 104 § 1i § 2 ustawy 14 czerwca 1860
roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r., Nr 8 poz. 26 z pdzn.zm.)

dr inz. bud. Iad. Milada, Irena Suwalska-Antosik
urodzona 28 czerwca 1938 roku w Warszawie,
ustanowiona przez Wojewode Warszawskiego decyz;q Nr277/U/98
z dnia 31.12.1998 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
obejmujacej projektowanie *
w zakresie:
1/sporzadzania projektow budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych,
projektow instalacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen i instalagji
oraz nastepujacych projektow budowlanych architektonicznych:
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego,
b/ obiektéow budowlanych o prostej architekturze,
¢/ budynkéw przemysiowych o charakterze wytacznie produkcyjnym lub sktadowym

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowﬁanych
pod pozycja 49/99/R
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynno$ci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zzkresie wyzej wymienionegj
specjalncsci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Warszawskiego, Nr 277/U/98 Z dnia
31.12.1298 r. znak: NAB/7342/U-85/86/s w przecmiocie nadania dr inz. Miladzie Irenie Suwalskiej-
Antosik tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjaincsci konstrukeyjno-inzynieryjnej obejmujacej
projektowaznie w wyzej wymienionym zzkresie, zgodnej 2z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczen i spelnizjacej pczostate wy'nogi okreslone przepisami prawa
materialnego oraz procesowego, nzlezalo orzec jek w sentencii.

Decyzja niniejsza jest osteteczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaty
Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 08 grucnia 1956 r.. sygn. akt OPS 4/26, strona
mcze w terminie 14 dni od caty doreczenia decyzji wyst a_pi(: Z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1997.09.25

OA.7342-6845/97

DECYZJANR 134/97

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r.,
Nr 9 poz. 26 z p6zn.zm.), zarzadzam:

dr inz. bud. Iad. Jan Antosik

urodzony 24 czerwca 1937 roku w Bukowecu,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzja Nr 24/U/97 z 17.07.1997 r

Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie konstrukcji i ustrojéow budowlanych,

robét wykonczeniowych i ogélnobudowlanych
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycja 134/97/R
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowliane wpis niniejszy stanowi
podstawe do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wymienionej wyzej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
UZASADNIENIE
Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Warszawskiego, Nr 24/U/97
z 17.07.1997 r., znak NAB/7342/U-86/96/S, w przedmiocie nadania dr inz. Janowi
Antosikowi tytutu rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji i ustrojow
budowlanych, robot wykonczeniowych i ogélnobudowlanych specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej obejmujgcej projektowanie i wykonawstwo, zgodnej
z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen i spetniajacej pozostale
wymogi okreslone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezato orzec
jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368), moze zostac
zaskarzona w trybie art. 35 ust. 1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg
w Warszawie, ul. Jasna 6 w terminie 30 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VEK-CSN-275 *

Pani MILADA SUWALSKA ANTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2923/01

adres zamieszkania CISZEWSKA 3 m 4, 02-443 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 dao 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowleckie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 138 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikcwanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnors cznymi.)

* Weryfikacje poprawnocsci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru we ryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budewnictwa.
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‘ BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-WBX-TZF-T8X *

Pan JAN ANTOSIK o nhumerze ewidencyjnym MAZ/BO/2922/01

adres zamieszkania CISZEWSKA 3 m 4, 02-443 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 158 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektionicznym {Dz. U, 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lubk koentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Bu downictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne

W ekspertyzie zawarto wnioski wynikajace z przeprowadzonej analizy
dokumentacji archiwalnej czgsci budynku GUS, mieszczacego archiwum i biblioteke
oraz oszacowano wytrzymatosci stropéw 1 posadzki w piwnicy. Oszacowania
dokonano na podstawie badan nieniszczacych tworzywa betonowego,
przeprowadzonych w oparciu wskazania normy PN-74/B-06262, instrukcji ITB nr
210 1 obowiagzujacej normy PN-EN 13791:2008 oraz pomiar6w geometrycznych plyt
stropowych 1 przekrojow zmierzonego w odkrywkach zbrojenia.

Pomocnymi w opracowaniu ekspertyzy byty nast¢pujace dokumenty:

e Projekt architektoniczno budowlany budynku biblioteki z 1952 roku -
zamienny w stosunku do opracowanego w 1949 roku przez ten sam zesp6t
autorski z Miastoprojektu Warszawa.

e Inwentaryzacja architektoniczna GUS budynek D - biblioteka, opracowana
przez Osrodek Rzeczoznawstwa 1 Techniki budowlanej PZiTB w 2005 roku.

e Ekspertyza Techniczna w sprawie mozliwosci nadbudowy nad budynkiem
Centralnej Biblioteki GUS - autorstwa Osrodka Rzeczoznawstwa i1 Techniki
Budowlanej PZiTB z 1990 roku.

Ekspertyze opracowano na podstawie umowy zawartej z Gtéwnym
Urzedem Statystycznym w Warszawie.

. 2. Wybrane informacje o budynku biblioteki

Budynek biblioteki, o pigciu kondygnacjach nadziemnych 1 jednej podziemne;,
stanowi fragment zwartego kompleksu budynkéw zajmowanych przez GUS.
Powierzchnia zabudowy budynku, w ksztalcie prostokata, w poziomie piwnic i
parteru wynosi ~1200 m?. Prawie centralnie z powierzchni parteru wznosi si¢ trzon
budynku z pozostalymi kondygnacjami, kazda o powierzchni ~420 m*.

Budynek jest konstrukcji zelbetowej, szkieletowej, posadowiony na tawach
zelbetowych. Stropy w budynku, na wszystkich kondygnacjach ggstozebrowe, z
pustakami Akermana lub. zelbetowe w postaci ptyty. Ptyty opieraja si¢ na podciagach
zelbetowych, ktére wyznaczaja pieé traktéw konstrukcyjnych. Srodkowy to plyta
zelbetowa, petna, pozostate cztery to plyty gestozebrowe z pustakami Akermana,
przy czym na dwoch skrajnych przestach ptyty pracuja jako wspornikowe.
Szerokosci traktow konstrukcyjnych zr6znicowane.
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Usztywnieniem przestrzennym budynku sa S$ciany oslonowe klatek
schodowych, $ciany obudowy piwnic 1 parteru, wszystkie wykonane z cegiet
ceramicznych petlnych. Konstrukcja stropodachow nad trzonem budynku 1 nad
parterem tez w postaci ptyt gestozebrowych. Na zataczonych rysunkach pokazano
kierunki rozpigcia stropéw. Pokryciem budynku to jest czgsci parterowej 1 ostatniej
kondygnacji jest papa zgrzewalna na warstwie ocieplajacej z welny mineralnej,
prawdopodobnie potozona na warstwie pap asfaltowych.

Budynek wyposazony jest w windy, energi¢ elektryczna, instalacje centralnego
ogrzewania 1 wodno kanalizacyjna. W czgsci magazynowej , posadzki cementowe z
warstwami wierzchnimi z lastrika na stropach, w podziemnej tez cementowe z
lastrikiem, ale na podtozu z gruzobetonu, a w biurowej jako wierzchnia warstwe
potozono tworzywo sztuczne - torket.

3. Wnioski z analizy dokumentacji technicznej

Kompleks budynkéw GUS zaprojektowany zostat w 1949 roku, przez
Miastoprojekt, w znanej pracowni architektonicznej kierowanej przez prof. Guta.
Projekt konstrukcji  budynku, ktéry byt projektem trudnym, przewidywat
posadowienie budynku na palach Franki 1 takie posadowienie zostalo zrealizowane.
Byt on firmowany przez znanego konstruktora, prof. Wasiutynskiego. W sktad
kompleksu wszedt tez budynek biblioteki, z nim polaczony, ale posadowiony
bezposrednio na podtozu gruntowym, w postaci taw zelbetowych.

Projekt konstrukcji budynku biblioteki przewidywal wykonanie stropéw na
wszystkich kondygnacjach, jako monolitycznych, ciaglych, zelbetowych ptyt, z
betonu podwyzszonej marki. Ptyty z wymiarowano na podstawie stosowanej wtedy
powszechnej metody, opierajacej si¢ na Il fazie pracy zelbetu, w ktérej naprezenia
rozciagajace przejmuje stal, a naprezenia Sciskajace o przebiegu trgjkata beton. Nie
doczekat si¢ on realizacji w tej wersji. Przy zachowaniu wiernym pierwotnej bryty
budynku biblioteki, opracowany zostal projekt zamienny Kkonstrukcji,  ktory
wprowadzit istotne zmiany w konstrukcji stropow. Spowodowane to zostalo
najprawdopodobniej Okolnikiem Ministerstwa Budownictwa 1 Przewodniczacego
PKPG, w sprawie projektowania i wykonywania konstrukcji zelbetowych wedtug
teorii odksztalcen plastycznych [1], [2]. Oznacza to, ze np w przekroju prostokatnym,
na skutek dziatania sity zewngtrznej w betonie panuje najwigksze napr¢zenie
sciskajace, a odpowiadajace mu napre¢zenie w stali rOwne jest granicy plastycznosci.
To zarzadzenie wigze si¢ Scisle z wprowadzeniem nowej normy zelbetowej PN/B-
199, zakladajacej ale 1 rzeczywiscie powodujacej znaczne oszcze¢dnosci 1 takie
uzyskano.

Projekt zamienny przewidywal w czterech traktach konstrukcyjnych, za
wyjatkiem srodkowego, zamiang na stropy gestozebrowe z pustakami Ackermana,
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pozostawiajac tylko w $rodkowym trakcie plyte zelbetowa. Ze tak sie stato,
potwierdzity odkrywki wykonane w stropach, ale 1 zamienny projekt
architektoniczny, w ktérym wprowadzono juz zmiany wynikajace z nowego projektu
zamiennego konstrukcji, a ktéry wymieniono w pkt 1.

Potwierdzita to tez ekspertyza rdéwniez wymieniona w pkt 1. Autor tej
ekspertyzy z 1990 roku, dysponowat pelnym projektem zamiennym, konstrukcyjnym,
na ktéry si¢ powolywal i z ktérego czerpal dane. Niestety, w chwili obecnej ta
dokumentacja nie jest w posiadaniu GUS-u, a odtworzenie precyzyjne
zastosowanego zbrojenia jest przy wypelnieniu regatéw 1 uzytkowaniu archiwéw
bardzo utrudnione.

4. Zastosowana metodyka badan

Autorzy niniejszego opracowania pozbawieni zostali mozliwosci konfrontacji
projektu konstrukcyjnego, ktéry byt podstawa do wzniesienia budynku biblioteki, ze
stanem rzeczywistym, co pozwolitoby na prawie peine rozpoznanie.

Do tego celu wystarczylyby w wielu przypadkach pomiary geometryczne i
powierzchniowa penetracja zbrojenia ogéOlnie dostgepnym przyrzadem, pozwalajaca
na okreslenie jego przebiegu. Niestety tej mozliwosci nie bylo, z powodu braku
dokumentacji konstrukcyjnej. Wykonano wigc kilka odkrywek zbrojenia w punktach
decydujacych o nosnoSci badanego elementu, dla okreslenia przekroju stali
zbrojeniowej i jej przebiegu.

4.1 Odkrywki zbrojenia

Wobec trudnego dostepu do ptyt stropowych, ograniczono inwazyjne podejscie
jedynie do kilku punktéw w stropach biblioteki. Odkryto zbrojenie w podstawowym,
o najwigkszej rozpigtosci 545 cm trakcie, na ktérym rozpigta jest ptyta stropu
gestozebrowego Akermana, w poblizu jej srodka. Stwierdzono, ze zebro tego stropu
jest zbrojone stala kwadratowa o boku 18 mm. Plyta wspornikowa w trakcie
zewngtrznym, jest polaczona ciagle z plyta z traktu o rozpigtosci 545 cm. Wysokos¢
pustaka Akermana 18 cm. Grubos¢ stropu gestozebrowego wynosi 30 cm, tacznie z
tynkiem 1 warstwami wierzchnimi. Odwiert przy podciagu traktu zewngtrznego
pozwolit na ustalenie, ze d6t tego stropu stanowi plyta betonowa grubosci 5 cm, a
wigc na tej zewngtrzne] podporze nad podciagiem zachowana jest ciaglosc.
Natomiast brak tej ptytki betonowej od spodu stropu gestozebrowego, przy podciagu
wyznaczajacym trakt srodkowy, nie pozwala na przyjgcie jej ciagtosci w obliczeniach
sprawdzajacych na tej podporze. W dokonanej odkrywce zarejestrowano pret o ¢8,
biegnacy do podpory, a podstawowy zostat odgiety. Trakt Srodkowy to ptyta
zelbetowa, zbrojona co ~31 cm, z pretami rozdzielczymi tez tej samej odlegtosci.
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Okreslono na podstawie [3], ze stal jest klasy Al 1 w najmniejszym stopniu nie
jest dotknigta korozja, co nie dziwi, bowiem w budynku panuja idealne warunki.

Poza tym stwierdzono, ze grubos¢ tynku pokrywajacego strop jest grubosci od
I do 4 cm, pustaki sa utozone nieréwno, chaotycznie, a ich krawedzie nie kresla linii
prostej, a tamana.

4.2 Badanie betonu

Zastosowano metode¢ sklerometryczna, nieinwazyjna, umozliwiajaca wykonanie
badan nieniszczacych. Metoda ta dokonuje si¢ oszacowania nosnosci betonu tj jego
klasy, wycinajac z konstrukcji probki i okreslajac ich wytrzymato$s¢ w maszynach
wytrzymatosciowych 1 dalej poréwnujac z odczytami miotka Szmidta. W przypadku
badanej konstrukcji wycigcie probek bylo niemozliwe. Oparto si¢ wigc na
wskazaniach, ujgtych w monografii [4]. Procedury wycinania dla weryfikacji mozna
pomina¢, gdy beton posiada normalne kruszywo, nie jest napowietrzany ani
autoklawizowany, konstrukcja jest bardzo sztywna, a wilgotno$¢ betonu jest
normalng wilgotnoscia.. Postuzono si¢ w badaniach mlotkiem Schmidta typu N,
ktory zostal skalibrowany, dokonujac interpretacji wynikOw na trzech r6znych
podstawach:

e Instrukcji stosowania mtotkow Szmidta do nieniszczacej kontroli jakosci betonu

w konstrukcji nr 210, wydawnictwa ITB [5] i wedlug PN-74/B-06262 [6]
ktore za podstawe biora krzywa korelacji w postaci paraboli drugiego stopnia,
odnoszacej si¢ bezposrednio do wytrzymatosci betonu.

e .Wedlug obowiazujacej normy PN-EN 13791:2008 [7], ktoéra do interpretacji

wynikOw przyjmuje lini¢ regresji w postaci prawie proste;j.

e Wedlug krzywej regresji wyznaczonej przez producenta dla stosowanego rodzaju

mtotka typu N, oznaczonego MC-CTS52.

Jakos¢ betonu, mierzona odczytami miotka Szmidta, powigzanymi z jego
wytrzymatoscia, pozwolita na okreslenie jakosci betonu na podstawie wskaznikOw.
Sa nimi wytrzymato$¢ srednia frmy, wytrzymatos¢ minimalna fimin przy zatozeniu
rozktadu normalnego wg Gaussa 1 prawdopodobienstwa (poziom ufnosci) 5%,
wskaznika zmiennosci v

Ponizej przytoczono wzory, na podstawie ktorych dokonano procedur
obliczeniowych, winiki ktérych zamieszczono w zatacznikach.

wzOr na wytrzymatos¢ minimalna na podstawie [3], [4] 1 [6].

B =£

c,cube Lmin

- 1,645{:

mwv
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wzOr na wytrzymatos¢ minimalng wg [3] uwzgledniajacy ilosci
odczytow

€ =f

c,cube —

— 1,,5555

mv

wzory na srednig zbioru 1 odchylenie standardowe

f}_mn —_— i fL i . "Zznzl(fl_: — fLm-..*):
e n E £
=2

= n—1

Wskazniki wytrzymatosciowe odczytano z nomogramoéw, sporzadzonych na
podstawie wspomnianej wyzej krzywej regresji, kierujac si¢ wielkosciami
odczytanymi ze skali umieszczonej na mlotku Szmidta, rejestrujacej odbicia.
Otrzymane wyniki badania w wybranych punktach i na trzech kondygnacjach (nad
piwnica, nad 1 pigtrem i1 nad 3 pigtrem) zataczono. Przy doborze liczby badanych
miejsc - minimum 9 - kierowano si¢ wskazaniami normy PN-EN 13791:2008.
Otrzymane wyniki, chociaz wskazniki zmiennosci 1 jednorodnosci rézniq si¢ migdzy
soba, przy wszystkich trzech podstawach, pozwalaja przyjac klas¢ betonu C15/20, a
wigc wigksza niz w projekcie, a jednoczesnie najnizsza z otrzymanych przeliczen
(< C25) . Jest to zgodne z zachowaniem si¢ betonu w czasie, ktorego wytrzymatosc¢
rosnie, skad zastosowany wspotczynnik korekcyjny, sprowadzajacy wytrzymatos¢
do bliskiej 28 dniowej. Otrzymany wynik rozciagnigto na wszystkie stropy
archiwum 1 biblioteki.

4.3.Posadzka w piwnicy

Dokonano dwéch przewiercen przez posadzke. Jej grubos¢ wynoszaca 20 cm,
to jest 2,5 cm lastrika, 2,5 cm podktadu w postaci szlichty cementowej 1 15 cm
gruzobetonu, pokrywa si¢ z podanymi wielkosciami w projekcie architektonicznym,
wymienionym w pkt 1.

Warstwa gruzobetonu zostata uformowana bezposrednio na gruncie rodzimym.
Podloze pod fundamentami tawowymi, ale 1 pod posadzka w podziemiu mozna uznac
na podstawie ekspertyzy wymienionej w pkt 1 za nosne. Parcie bierne, jakie zostato
w niej obliczone dla podioza wynosi 603 kPa. Przy braku parametrow warstwy
gruzobetonu 1 szlichty nie sposéb okresli¢ wytrzymatos¢ posadzki. Gdyby, nie kanaty
z przewodami biegnace srodkiem przej$¢ , parcie na Scianki, ktérych wytrzymatos¢
decyduje o nosnosci posadzki, mozna by z powodzeniem przypisac jej duza no$nosc,
rzedu 5 kKN/m?.

11
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5. Sprawdzenie nosnosci stropéw

Biorac za podstawe zmierzone przekroje zbrojenia, przypisujac zbrojeniu klase
Al 1 klasg¢ betonu obliczona na podsta+wie wynikow miotkiem Szmidta C15/20,
obliczono nosnosci stropow

e Stropu nad piwnica - poza trzonem (zalacznik Z.2.2)
I .Nosnos¢ zebra w przgsle wynosi Myax= 11,41 kNm
Po przeliczeniu wartosci momentu, na obcigzenia, ktére go wzbudzaja,
otrzymano wartos¢ tegoz obciazenia uzytkowego technologicznego
WYNoSzaca:

a) przy uwzglednieniu czastkowych wspolczynnikow bezpieczenstwa
wg Eurokodu 1 gpow = 4,11 KN//m* (411 kg/m?) ,
b) przy uwzglednieniu wspdiczynnikow obowiazujacych w dawnych
polskich normach, przyjetych w wymienionej w pkt 1 ekspertyzie
Qpow = 3,24 /m* (524 kg/m?*)

2. Nosnos¢ zebra w podporze wynosi Myax= 14,77 kNm
Warto$s¢ momentdéw na podporze obliczono podstawiajac obciazenia, zmienne
wyliczone dla przesta i tak

a) z uwzglednieniem czastkowych wspéiczynnikow bezpieczenstwa
wg Eurokodu 1
MEDcal = 10,95 kNm < 14,77 kNm
b) z uwzglednienie wspotczynnikéw obowiazujacych w dawnych polskich
normach, przyjetych w wymienionej w pkt 1 ekspertyzie
Mepea = 10,66 kNm < 14,77 kNm

Relacje migdzy wartosciami momentow wywotanych obliczonymi
obciazeniami uzytkowymi, a momentem wskazujacym na nosnosci zeber sa
zachowane 1 no$nos¢ uzytkowa mozna rozciaggnaC na caty badany obszar

e Stropow gestozebrowych z pustakami Ackermana w trzonie budynku na pigciu
kondygnacjach (zatacznik Z.2.3),

1 .No$nosc¢ zebra w przgsle wynosi Myax= 11,41 kNm
Po przeliczeniu warto$§ci momentu, na obciazenia, ktére go wzbudzaja
otrzymaliSmy warto$¢ tegoz obciazenia uzytkowego technologicznego
WYynoszaca:

a) z uwzglednieniem czastkowych wspotczynnikOw bezpieczenstwa
wg  Eurokodu 1 qpow = 3,03 kN//m* (303 kg/m?) ,
b) z uwzglednienie wspotczynnikoéw obowiazujacych w dawnych polskich
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normach, przyjetych w wymienionej w pkt 1 ekspertyzie
Qpow = 4,10 kN//m* (410 kg/m?)

6. Oszacowanie aktualnego obcigzenia

Oszacowanie aktualnego obcigzenia stropéw w archiwum 1 bibliotece, oparto
na zatozeniu, ze metr pétki wypetnionej archiwaliami moze mie¢ ci¢zar od 0,25 kN
do 0,4 kN. Najcigezsza jest potka wypelniona papierem komputerowym i masa takiej
potki to 40 kg. Regaty posiadaja 5 kondygnacji, a wigc metr regatu z uwzglednieniem
jego cigzaru wilasnego (15%) to (5 x 0,40)x1,15 = 2,30 kN/m . Za podstawe do
oszacowania obciazenia stropu wzieto obszar 3,2 x 5,7 m, to jest 18,24 m*. Na tym
obszarze ustawione sa 4 rzedy regaléw, co daje site 4x5,7x2,3= 52,44 kN, czyli na m*
stropu przypada sita od obciazenia archiwaliami 2,88 kN/m?*, a wiec mniej niz
oszacowana no$nos$¢ stropu wg aktualnych norm, wynoszaca 3,03 kN//m>.

2,88 kN/m? < 3,03 kN//m?

Ro6znica migdzy cigzarem regaléow z archiwaliami, a nosnoscia stropu
obliczona wg dawniej obowiazujacych norm, wskazuje na zapasy nosnosci, bowiem
2,88 kN//m* <4,10 kN//m?

7. Wnioski

Obliczone wartosci nosnosci stropéw przy uwzglednieniu obowigzujgcych
norm, pozwalaja na ich niewielkie dociazenia. Biorac jednak pod uwage mozliwosci
dociazenia fundamentéw (ekspertyza w pkt 1) i duze wspdiczynniki bezpieczenstwa
stup6w mozna dopusci¢ dociazenie, przez zastosowanie prowadnic np z
ksztattownikow z HEB6w, na ktérych poruszatyby sig regaty.

e Takie prowadnice, chociaz nie z HEB-6w zastosowano w piwnicy 1 zdaja one
egzamin, mimo, ze no$nos¢ posadzki nie jest duza, a jej obciazenie znaczne.

e Obecnie naprawy posadzki w piwnicy wraz ze stabilizacja podbudowy
wymagaja miejsca przy brzegach kanalow, a szczegdlnie przy narozach
kanatéw.  Sposob postawienia regatow 1 ich zatadowania mozna potraktowac
jako obcigzenie probne. Na tej podstawie mozna przyjac, ze posadzka jest
wystarczajaco wytrzymata.
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Fot. nr 1. Elewacja potudniowa.

Fot. nr 2. Nawa §rodkowa w kondygnacji powtarzalne;j.
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Fot. nr 4. Strop naprzeciw klatki schodowej wida¢ ptyte zelbetowa na III pigtrze
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Fot. nr 5.
Zbrojenie stropu Akermana na podporze pret O8

Fot. nr 6. Zbrojenie gtéwne stropu Akermana o przekroju [ 18x18
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Fot. nr 8. Posadzka w piwnicy — widoczne przekrycie kanatu.
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Z.2. Obliczenia sprawdzajace
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Z.2.1 Wyniki badan sklerometrycznych

BIURO INZYNIERSKIE- ANTOSIK

02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3m4

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

Obiekt : GUS

Element badany : strop nad piwnicg

Nr ka:[ Li kor. Li Li
punktu ODCZYT Sredni  |uwgzl. |sredni Wg skali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 kat sprow adz. |Na urzadz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 12 13 14 15
1 90 57 | 57 | 62 | 63 | 62 | 64 | 66 | 56 | 57 | 60,44 | -2,30 | 58,14 64,50
2 90 51 45 | 45 | 50 | 45 | 46 | 45 | 48 | 44 | 46,56 | -3,50 | 43,06 39,24
3 90 54 | 54 | 60 | 59 | 61 | 53 | 59 | 60 | 58 | 57,56 | -2,50 | 55,06 58,98
4 90 50 | 55 | 58 | 53 | 56 | 58 | 51 | 54 | 57 | 54,67 | -2,70 | 51,97 53,31
5 90 46 | 48 | 48 | 47 | 51 | 42 | 46 | 41 | 45 | 46,00 | -3,50 & 42,50 38,26
6 90 62 | 63 | 56 | 62 | 56 | 56 | 60 | 58 | 58 | 59,00 | -2,30 | 56,70 61,80
7 90 50 | 55 | 58 | 57 | 50 | 55 | 50 | 51 | 55 | 53,44 | -2,80 | 50,64 51,50
8 90 50 | 56 | 50 | 54 | 50 | 50 | 49 | 56 | 52 | 51,89 | -3,00 = 48,89 48,68
9 90 50 | 52 | 55 | 52 | 57 | 55 | 53 | 52 | 58 | 53,78 | -2,75 | 51,03 51,80
10 90 52 | 56 | 56 | 54 | 53 | 58 | 52 | 56 | 56 | 54,78 | -2,70 | 52,08 53,56
11 90 54 | 52 | 56 | 55 | 58 | 54 | 54 | 56 | 56 | 55,00 | -2,70 | 52,30 53,95
12 90 52 | 52 | 54 | 56 | 57 | 53 | 52 | 56 | 58 | 54,44 | -2,70 | 51,74 52,86
sr 53,96 51,18 52,37
S(L)= 4,7088
1 2
S()=y A (-2
nn—1

b= S(LALSr) %

vil= 0,0920 = 9,20 %

Wspéitcz. poprawkowy w zaleznosci od stanu wilgotnosci bet. = 1

Wspotcz. poprawkowy w zaleznosci od wieku betonu = 0,6
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Li
Li B Ls’r ( Li B Ls’r)2 f|i B fs’r ( Ri B Rs’r)z Wg PnEn Ri B Rs’r ( Ri B Rs’r)2
wg ms Wg ms
16 17 18 19 20 21 22
6,97 48,57 12,13 147,14 66,09 12,06 145,36
-8,12 65,93 -13,13 172,40 39,99 -14,05 197,33
3,88 15,06 6,61 43,69 60,75 6,71 45,06
0,79 0,63 0,94 0,88 55,40 1,37 1,87
-8,68 75,26 -14,11 199,09 39,03 -15,01 225,26
5,52 30,52 9,43 88,92 63,59 9,56 91,34
-0,53 0,28 -0,87 0,76 53,11 -0,92 0,84
-2,29 5,23 -3,69 13,62 50,08 -3,96 15,65
-0,15 0,02 -0,57 0,32 53,78 -0,26 0,07
0,90 0,81 1,19 1,42 55,59 1,56 2,44
1,12 1,26 1,58 2,50 55,98 1,95 3,78
0,57 0,32 0,49 0,24 55,02 0,98 0,97
243,90 670,98 729,97
54,03
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Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji z instrukcji ITB 210

Srednia wytrzymato$é betonu fn= 68,70 MPa
Odchylenie standardowe Sf= 15,48 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu fi= 43,31 MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 2253%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,63
Wytrzymatos¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 25,99 MPa

Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji z PN-EN 13791:2008

Srednia wytrzymato$é betonu fim= 54,03

Odchylenie standardowe Sf= 8,15 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu f|min= 41,41 MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 15,08 %
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,77
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 24,84 MPa

Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji dotaczonej do urzadzenia

Srednia wytrzymato$é betonu fim= 52,37/ MPa

Odchylenie standardowe Sf= 7,81 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu fun= 40,26 MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr=  1491%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,77
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 24,16 MPa
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BIURO INZYNIERSKIE- ANTOSIK

02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3m4

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

Obiekt : GUS

Element badany : strop nad 1 pietrem

Nr kat L kor. L L
punktu ODCZYT Sredni juwgzl. |$redni Wg skali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 kat sprow adz. |Na urzadz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 12 13 14 15
1 90 51 | 56 | 55 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 59 | 55,89 | -3,50 | 52,39 55,70
2 90 56 | 54 | 56 | 58 | 54 | 54 | 57 | 56 | 53 | 55,33 | -3,50 | 51,83 54,60
3 90 54 | 54 | 56 | 56 | 60 | 51 | 56 | 56 | 52 | 55,00 | -3,50 | 51,50 53,95
4 90 54 | 50 | 51 | 53 | 51 | 56 | 48 | 50 | 56 | 52,11 | -3,20 | 48,91 49,34
5 90 54 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 48 | 50 | 52 | 52,00 | -3,20 | 48,80 49,05
6 0 40 | 42 | 42 | 46 | 44 | 40 | 42 | 42 | 44 | 42,44 | 0,00 | 42,44 38,06
7 0 40 | 44 | 46 | 43 | 42 | 47 | 44 | 44 | 42 | 43,56 | 0,00 @ 43,56 40,32
8 0 40 | 42 | 46 | 42 | 44 | 47 | 45 | 40 | 42 | 43,11 | 0,00 | 43,11 39,53
9 0 40 | 45 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 40 | 41,89 | 0,00 | 41,89 37,18
10 90 48 | 46 | 48 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 52 | 48,00 | -3,00 | 45,00 42,18
11 90 50 | 54 | 53 | 48 | 51 | 48 | 51 | 51 | 50 | 50,67 | -3,10 | 47,57 46,40
12 90 51 | 49 | 48 | 51 | 50 | 46 | 44 | 48 | 50 | 48,56 | -3,00 | 45,56 42,97
sr 49,05 46,88 45,77
S(L)= 3,8096
1 2
S(L)= A (1)
nn—1

b=  S(L/Lsr) %

vlL= 0,0813 = 8,13%

Wspotcz. poprawkowy w zaleznosci od stanu wilgotnosci bet. = 1

Wspdtcz. poprawkowy w zaleznosci od wieku betonu = 0,6
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Li
Li B Ls’r (Li B Ls’r)2 f|i B fs’r (Ri B Rs’r)z Wg PnEn Ri B Rs’r (Ri B Rs’r)2
wg ms Wg ms
16 17 18 19 20 21 22
5,51 30,35 9,93 98,54 56,13 9,53 90,84
4,95 24,54 8,83 77,91 55,17 8,57 73,44
4,62 21,35 8,18 66,86 54,60 7,99 63,89
2,03 4,13 3,57 12,72 50,12 3,51 12,35
1,92 3,69 3,28 10,74 49,92 3,32 11,04
4,44 19,67 -7,71 59,50 38,93 -7,67 58,87
-3,32 11,05 -5,45 29,74 40,85 -5,75 33,07
-3,77 14,20 -6,24 38,98 40,08 -6,52 42,50
-4,99 24,91 -8,59 73,85 37,97 -8,63 74,55
-1,88 3,53 -3,59 12,91 43,35 -3,25 10,57
0,69 0,47 0,63 0,39 47,79 1,19 1,41
-1,32 1,75 -2,80 7,86 44,31 -2,29 5,25
159,64 489,99 477,79
46,60
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Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji z instrukcji ITB 210

Srednia wytrzymato$é betonu fn= 55,07 MPa
Odchylenie standardowe Sf= 11,17 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu fi=  36,75MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 20,29%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,67
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 22,05 MPa

Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji z PN-EN 13791:2008

Srednia wytrzymato$é betonu fim= 46,60

Odchylenie standardowe Sf= 6,59 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu fun= 36,39MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 14,14%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,78
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 21,83 MPa

Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji dotaczonej do urzadzenia

Srednia wytrzymato$é betonu fim= 45,77MPa

Odchylenie standardowe Sf= 6,67 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu fmn= 35,43MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 14,58%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,77
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 21,26 MPa
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BIURO INZYNIERSKIE- ANTOSIK

02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3m4

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

Obiekt : GUS

Element badany : strop nad 3 pietrem

Nr kat L kor. L L
punktu ODCZYT Sredni juwgzl. |$redni Wg skali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 kat sprow adz. |Na urzadz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 12 13 14 15
1 90 55 | 54 | 58 | 57 | 58 | 57 | 59 | 55 | 58 | 56,78 | -2,70 | 54,08 57,45
2 90 52 | 52 | 52 | 50 | 54 | 50 | 54 | 54 | 52 | 52,22 | -3,00 | 49,22 49,44
3 90 53 | 52 | 54 | 54 | 53 | 52 | 55 | 50 | 52 | 52,78 | -3,00 | 49,78 50,57
4 90 50 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 57 | 58 | 50 | 53,44 | -2,90 | 50,54 51,45
5 90 60 | 58 | 57 | 58 | 63 | 62 | 61 | 63 | 58 | 60,00 | -2,30 | 57,70 63,76
6 0 55 | 55 | 51 | 46 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 50,33 | 0,00 | 50,33 53,61
7 0 57 | 55 | 61 | 61 | 55 | 60 | 63 | 63 | 60 | 59,44 | 0,00 | 59,44 67,20
8 0 55 | 55 | 58 | 61 | 60 | 52 | 53 | 55 | 55 | 56,00 | 0,00 | 56,00 60,82
9 0 51 | 49 | 47 | 51 | 54 | 51 | 51 | 46 | 51 | 50,11 | 0,00 | 50,11 50,61
10 90 48 | 48 | 51 | 46 | 49 | 47 | 50 | 48 | 47 | 48,22 | -3,30 | 44,92 42,48
11 90 54 | 53 | 52 | 53 | 56 | 53 | 48 | 56 | 48 | 52,56 | -3,00 | 49,56 50,04
12 90 49 | 48 | 50 | 48 | 46 | 52 | 46 | 46 | 48 | 48,11 | -3,30 | 44,81 42,18
sr 53,33 51,38 53,30
S(L)= 4,5965
1 2
S(L)= A (1)
nn—1

b=  S(L/Lsr) %

viL)= 0,0895 = 8,95 %

Wspotcz. poprawkowy w zaleznosci od stanu wilgotnosci bet. = 1

Wspdtcz. poprawkowy w zaleznosci od wieku betonu = 0,6
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Li
Li B Ls’r (Li B Ls’r)2 f|i B fs’r (Ri B Rs’r)z Wg PnEn Ri B Rs’r (Ri B Rs’r)2
wg ms Wg ms
16 17 18 19 20 21 22
2,70 7,31 4,15 17,22 59,05 4,68 21,86
-2,15 4,63 -3,86 14,91 50,65 -3,72 13,87
-1,60 2,55 -2,73 7,46 51,62 -2,76 7,64
-0,83 0,69 -1,85 3,43 52,94 -1,44 2,06
6,33 40,01 10,46 109,39 65,32 10,94 119,73
-1,04 1,09 0,31 0,10 52,58 -1,80 3,25
8,07 65,12 13,90 193,19 68,34 13,96 194,89
4,63 21,39 7,52 56,54 62,38 8,00 64,02
-1,26 1,60 -2,69 7,24 52,19 -2,19 4,78
-6,45 41,64 -10,82 117,09 43,22 -11,16 124,62
-1,82 3,31 -3,26 10,63 51,23 -3,15 9,91
-6,56 43,08 -11,12 123,67 43,02 -11,36 128,95
232,41 660,86 695,58
54,38
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Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji z instrukcji ITB 210

Srednia wytrzymato$é betonu fn= 69,31 MPa
Odchylenie standardowe Sf= 15,18 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu f|min= 44 .41 MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr=21,90%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,64
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 26,65 MPa

Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji z PN-EN 13791:2008

Srednia wytrzymato$é betonu fim= 54,38

Odchylenie standardowe Sf= 7,95 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu fi= 42,05MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 14,62%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,77
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 25,23 MPa

Wyliczenie wytrzymatosci betonu wg krzywej regresji dotaczonej do urzadzenia

Srednia wytrzymato$é betonu fim= 53,30 MPa

Odchylenie standardowe Sf= 7,75 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ betonu f|min= 41,29 MPa
Wspétczynnik zmiennosci Vr= 14,54%
Wspoétczynnik jednorodnosci betonu Kr = Kr= 0,77
Wytrzymato$¢ min. betonu z uwzglednieniem wsp. popr. fiin= 24,77 MPa

Na podstawie obliczen ze wszystkich punktéw pomiarowych marke betonu
ustalono jako C15/20.
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Z.2.2 Sprawdzenie nosnosci stropu Akermana nad
piwnica

Obcigzenie stropu AKERMANA nad piwnicg

Lastriko 5 cm razem z warstwa wyréwnawcza ~ 0,05x1,0x22 =1,10 x1,35 = 1,485 kN/m?

Ptyta zelbetowa 0,04x1,0x24 = 0,96 x1,35 = 1,300 kN/m’
Zebro [(0.18-0,01)x0,07x25]:0,31 =.0,95 x1,35 = 1,296 kN/m?
Pustaki Akermana [0,08 : (0,25 x0,31)] =1,03 x1,35= 1,391 kN/m?
Ptyta zelbetowa 0,04x1,0x24 = 0,96 x1,35 = 1,300 kN/m’
Tynk cementowo — wapienny gr.1 cm 0.01 x22=0,22 x1,35 = 0,297 kN/m*

RAZEM 5,19 kN/m* 7,007 kN/m*
Nosnos¢ zebra w przesle
1. Zalozenia:

® Beton klasy B20 (C15/20), ¢, = 1.00
* Stal klasy A-If , =240.0 (MPa)
®  Przekréj zbrojony prétami ¢ 20

® Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys ago, = 0.30 mm

® Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002 PN-EN 1992

2. Przekroj:
by
¥

15‘*7 sz
z
y
=

Y_ As1

hy

":"-T - by -
b; =31.0 (cm)
b, =7.0 (cm)
h =22.0 (cm)
h; = 4.0 (cm)
d; =4.0 (cm)
d, =4.0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

Ag1=3.2 (cm2) Ag> = 0.0 (cm2)
Stopien zbrojenia: w = 2.54 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: Mamn =021(%)
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4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$nos$¢ przekroju:

M,,,, = 11.41 (kN*m) M, = -0.00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
Mmax =18.50 (kN*m) Mmin =-2.81 (kN*m)

Stosunek obciazenia dlugotrwatego do catkowitego = 1.00

Wyniki szczegétowe dla SGN: My = 11.41 (kKN*m)
Potozenie osi obojgtne;j: y=2.5(cm)
Ramig sil wewnetrznych: z=17.0 (cm)
Wzgledna wysoko$¢ strefy Sciskane;j: £=0.14
Graniczna wysoko$¢ strefy $ciskane;j: E',gr =0.77
Napre¢zenia w betonie $ciskanym: 6. =10.7 (MPa)
Napre¢zenia w stali zbrojeniowej:

rozciagajace: o, = 210.0 (MPa)

Nosnos$¢ zebra w podporze

1. Zalozenia:

¢ Beton klasy B20(C15/20), o . = 1.00

e Stal klasy A-I f "= 240.0 (MPa)

e Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
¢ Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002 i PN-EN

2. Przekroj:

4
»

*7 Az I
=1 L+.J
F

b, =31.0 (cm)
b/=31.0 (cm)
b, =7.0(cm)
h =27.0 (cm)
h, = 4.0 (cm)

h'=5.0 (cm)

d, =4.0 (cm)
d, =4.0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

A, = 0.0 (cm2) A, = 3.2 (cm2)
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Stopien zbrojenia:
Minimalny stopien zbrojenia:

m =1.99 (%)
W, o =101 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$nos¢ przekroju:

M, =0.00 (kN*m) M, =-14.77 (kN*m)

Wyniki szczegotowe dla SGN: My = -14.77 (kN*m)

Potozenie osi obojgtne;j: y =3.6 (cm)
Ramig sil wewnetrznych: z=21.6 (cm)
Wzgledna wysokos$¢ strefy $ciskane;j: £=0.16
Graniczna wysoko§¢ strefy $ciskane;j: igr =0.77

Naprezenia w betonie $ciskanym: G, = 10.7 (MPa)

Naprezenia w stali zbrojeniowe;j:
rozciagajace: 6, = 210.0 (MPa)

Obliczenia momentéw w stropie (na jedno zebro)

Dane - Profile

Nazwa przekroju Lista pretow AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) 1Y (cm4) 1Z (cm4)
B T7x22 12 250.00 0.0 0.0 2415.45 11129.35 10444.83
Obciazenia - Wartosci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Warto$¢ obcigzenia

STA 2 2 obciaz. jednorodne 12 PZ=-1.60(kN/m)
EKSP 1 201 obciaz. jednorodne 12 PZ=-1.91(kN/m)
EKSP 2 202 obciaz. jednorodne 12 PZ=-2.11(kN/m)
Kombinacje reczne
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja

100 (K) KOMBI1 Kombinacja liniowa SGN 2*%1.35

110 (K) KOMB3 Kombinacja liniowa SGN 2*%]1.16
200 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGU 2*1.00
Widok - Przypadki: 2 (STA2) 2

e s B O Sy s s B I A I B ) A ) O B I
s UL TP T, s
AL a5 B

P adki: 2 (STAZ
S S R T T I B T s iaf]\i\idf\ii\slnwwiwﬁfi'\Izy\p7f]i[i)i"
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Widok - MY; Przypadkl 100 (KOMB1)2

R R e R | ! ! | N | rrr 7 rrrrr 7 rrrrr7rrrr 1111 ..
-1.0 00 D 4.0 50 6.0 70

AN MR ENN o SIS N € M

oz

oL

o

S S

. . . . . . . . . . P ‘Max=482 g

P L L Lo Min=5.81 .

« (D @ o _
Pﬂyp:adlq 100 (KOMEH]

"H”ii;iﬁ”i..‘|...‘1°....1°..ii“1”;..1“....1”.‘.1”;;;"

Wldok MY Przypadkl 110(KOMB3)2

oz

oL

<)

o

vy Tidm
‘Max=414 -

. B S o ... Min=499.
Przypadki: 110 (KOMB3)

"1i°iiii°I°iii\miii‘zlniiiialnii||l°.\|.l°||.isl°.\||l°iii"
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Widok - MY; Przypadki: 200 (KOMBZ)2

-1.0 00 20 4.0 5.0 6.0 70

20
oz

1.0

;l

oL

oL

......... © UMy TkNm
g L L P P . -Max:4-.26-§

f_E" S N L o ... Min=5.14 .
X
Przypadki: 201 (EKSP1)

[ 11T 1T 71 I 1 | rrr 1t 17 11 11 [ rrrrrrrrr |7 rrrr|rrrrt-prrr

[Illlu[oilllllll\lnlllllnllII]DIIII]DIIIiB]DI\II]DI\I..

Oszacowanie nosnosci eksploatacyjnej

Obciazenie stropu — state.
5,19 kKN/m?
Obciazenie stropu na jedno zebro — stafe.
5,19x0,31=1,61 [kN/m]
Nos$nos¢ na podporze
M.q=14,77 kNm

Nos$nos¢ na przesle
M,=11,41 kNm

Nosnosé eksploatacyjna stropu wg PN-EN (wspotczyniki bezpieczenstwa 1,35 oraz 1,5)
Meksp =Mra— Ms=11.41 — 4,82 = 6,59 [kNm]
(1,5g1)*/8=6,59[kNm]

q=1,275kN/m dla 1=5,25m
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Qpon=1,2754/0,31=4,11 [KN/m’]= 411 kg/m*
Nosnos¢ eksploatacyjna stropu wg Polskiej Normy (wspotczynniki 1,1-1,3 oraz 1,3)
Meksp =Mra— Ms=11.41 — 4,14 = 7,27 [kNm]
(1,5q1)*/8=7,27[kNm]
g=1,62kN/m dla 1 =5,25m
Qpon=1,62/0,31=5,24 [KN/m*]= 524 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci zebra w podporze

Wykresy momentow od obliczeniowych obciazen eksploatacyjnych

Widok - MY; Przypadki: 201 (EKSP1)

-1.0 00 1.0 20 20 4.0 5.0 6.0 70

20

;l

oz

1.0
oL

-1.0
oL

......... My TEm
......... . o . o P o o - . P -Max=4-.26-§

f_E" S N L o ... Min=5.14 .
X :
Przypadki: 201 (FKSP1)

-2.0

[ L e e L A I T T Y R R E

ST T Ty T T G T O A e S O O T A O S N N S ST S S R
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Widok - MY; Przypadki: 202 (EKSP2)

N e e e e e e e e e e e e L e e e e e e B B |
1.0 00 1.0 20 a0 4.0 50 6.0 7.0

20

0.0
TE
1
oo

oz

10
oL

-10
o

© UMy 1kNm T
......... T A

fg S L o ... Min=567. _
X - - oy R R B -
Przypadki 202 (EKSP2)

B T s o T AT s TSt A e O e T N R T A T T (O A

LI —
20

Korzystajac z programu Autodesk RSA, podstawiajac obciazenie zmienne wyliczone dla przgsta,
obliczono moment w podporze.

Sprawdzenie no$nosci na podporze wg PN-EN
M=-5,14kNm
Meq car= -5,14-5,81=10,95<14,77 kNm
Sprawdzenie no$no$¢ na podporze wg Polskiej Normy.
M=-5,67kNm

MEq can = -4,99-5,67=10,66<14,77 kKNm
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Z.2.3 Sprawdzenie nosnosci stropu Akermana nad
kondygnacja powtarzalnag

Obciazenie stropu AKERMANA nad parterem I, II, IIT 1 IV pigtrem

Lastriko 5 cm razem z warstwa wyrOwnawcza  0,05x1,0x22 =1,1 x1,35 =1,485 kN/m?

Ptyta zelbetowa 0,04x1,0x24 = 0,96 x1,35 = 1,300 kN/m’
Zebro [(0.18-0,01)x0,07x25]:0,31 =.0,95 x1,35 = 1,296 kN/m’
Pustaki Akermana [0,08 : (0,25 x0,31)] = 1,03 x1,35 = 1,391 kN/m?
Tynk cementowo — wapienny gr.3 cm 0.03 x22=0,66 x1,35= 0,594 kN/m*

RAZEM 4,71 kN/m? 6,359 kN/m?

Obciazenia skupione wspornikéw na ich krawedzi ILIII IV pigtra

Murek ceglany 0,27x0,27x1,0x18 =. 1,31 x1,35.=.1,769 kN/m*
Scianka szklana z obliczen Ekspertyzy 0,77 x1,35 = 1,040 kN/m?
Warstwa wyprawy 0,27x0,015x19x2 =0,154 x1,35 =0,208 kN/m?

RAZEM 2,134 kN/m? 3,016 kN/m?
Nosnos¢ zebra w przesle
1. Zalozenia:

® Beton klasy B20 (C15/20), o, = 1.00

¢ Stal klasy A-If ;, = 240.0 (MPa)

® Przekréj zbrojony prétami ¢ 20

® Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys age, = 0.30 mm

® Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002 PN-EN 1992

2. Przekroj:
by
¥

15‘*7 e
z L
y
=
Y_ As1
I

hy

'\:'I_T - b, -
b; =31.0 (cm)
b, =7.0 (cm)
h =22.0 (cm)
h; = 4.0 (cm)
d; =4.0 (cm)
d, =4.0 (cm)
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3. Powierzchnia zbrojenia:

Ag =3.2 (cm2) Ag> = 0.0 (cm2)
Stopien zbrojenia: n = 2.54 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: Mamn =021(%)
4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$nos$¢ przekroju:

M,,,, = 11.41 (kN*m) M, = -0.00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
M, ax = 18.50 (KN*m) M,,in = -2.81 (KN*m)

Stosunek obciazenia dlugotrwatego do catkowitego = 1.00

Wyniki szczegétowe dla SGN: My = 11.41 (kKN*m)
Potozenie osi obojgtne;j: y=2.5(cm)
Ramig sit wewngtrznych: z=17.0 (cm)
Wzgledna wysoko$¢ strefy Sciskane;j: £=0.14
Graniczna wysoko$¢ strefy $ciskane;j: igr =0.77
Napre¢zenia w betonie $ciskanym: 6. =10.7 (MPa)
Napre¢zenia w stali zbrojeniowej:

rozciagajace: o, = 210.0 (MPa)

Obliczenia momentow w stropie (na jedno zebro)

Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pretow AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) 1Y (cm4) 1Z (cm4)

B T7x22 12 250.00 0.0 0.0 241545 11129.35 10444.83
Obciazenia - Wartosci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obciazenia

STA2 2 obciaz. jednorodne 12 PZ=-1.46(kN/m)
STA2 2 sita weztowa 3 FZ=-0.70(kN)
Kombinacje reczne
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja
100 (K) KOMBI1 Kombinacja liniowa SGN 2*%1.35
110 (K) KOMB3 Kombinacja liniowa SGN 2*%]1.16
200 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGU 2*1.00
Widok - Przypadki: 2 (STA2) 1

T T I ! I ! I ' I ! I ! I I I I ! I I
. = N

=146
Loz, . S . . w4
t—Ele e
PN N I I . . . I . .
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Widok - MY; Przypadki: 100 (KOMB1) 1
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Ekspertyza budowlano konstrukcyjna stropow...

5 290

Wildolk 'lMY; Prgygaqki

-1.0

(Ko

a 70

1.0 an 50 a0 a0

MB2) 1

00

o
o

B8
ol

Max=4.70
- Min=2.84

o . . Przypadki 200 (KOMB2
SID : B]D ; a | 1E|El

.
UMy 1kNm ©

Stropy trzonu srodkowego — kondygnacja powtarzalna

Obciazenie stropu — state.
4,71 KN/m?
Obciazenie stropu na jedno zebro — state.
4,71x0,31=1,46 [kN/m]
Obciazenie punktowe od $cianki
0,7kN
Nos$nos¢ eksploatacyjna stropu wg PN-EN (wsp6tczyniki bezpieczenstwa 1,35 oraz 1,5)
M;=11,41 kN/m
Meksp =Mra— Ms=11.41 — 6,34 = 5,07 [kNm]
(1,5q1)*/9=5,07
q=0,94kN/m

Qpow=0,94/0,31=3,03 [KN/m?]= 303 kg/m’
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Nos$nos¢ eksploatacyjna stropu wg Polskiej Normy (wsp6étczynniki 1,1-1,3 oraz 1,3)
Mesp =Mra— Ms=11.41 — 5,45 = 5,96 [kNm]
(1,5q1)*/9=5,96 [kNm]
g=1,27kN/m

Qponv=1,27/0,31=4,1 [KN/m?]= 410 kg/m’
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lll. RYSUNKI
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